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En esta curva de flujo de Viscosidad Vs Share Rate, es importante notar la caída de la Viscosidad desde los Bajos Share Rate a Altos Share Rates. A partir de 

1s-1 en Share Rate, la Resina muestra un comportamiento Newtoniano tanto a 25ªC como a 37ºC. El cambio en Viscosidad de la misma resina es más 

importante cuando es sometida a deformación a 37ºC que cuando se deforma a 25ºC en los Bajos Share Rate (Almacenamiento de un Producto). 

Todos estos fenómenos en el comportamiento reológico de una Resina Alquídica pueden ser controlados teniendo en cuenta los diferentes parámetros en el 

momento de la reacción de policondensación del poliéster, y que irá tener muy seguramente un manifiesto en la formulación del Barniz o Recubrimiento final. 

Lo importante es siempre tenerlo presente en el momento de formular una Pintura. 
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FLOW CURVE - ALKYD RESIN (Long - 65% Solid) FROM PORTUGAL 

Mean Value at 25ºC

From 1 seg-1 to the end = 5,603 Pa.s

Mean Value at 37ºC

From 1 seg-1 to the end = 2,332 Pa.s
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